INFORMACE KE SKLADOVANI A MANIPULACI, MONTAZNi NAVOD A POKYNY K UDRZBE

WPC plotové prkno piné firmy CIRCONOM Wood Plastic a.s.

DULEZITE UPOZORNENI

Pfi pfevzeti plotovych prken od vyrobce &i dodavatele se peclivé seznamte s pozadavky vyrobce na
skladovani plotovych prken a manipulaci s nimi. Pfi instalaci plotovych prken dodrzujte montazni navod
doporuc¢eny vyrobcem. Rovnéz dodrzujte pokyny vyrobce k udrzbé plotovych prken. Na vady plotového
prkna se nevztahuje zaruka, pokud pfi jeho skladovani, manipulaci, montazi a udrzb& nebude
postupovano dle tohoto navodu. V pfipadé jakychkoliv nejasnosti se nevahejte obratit na vyrobce nebo
dodavatele.

UVODNIi INFORMACE

WPC plotové prkno je kompozitem (Wood-Plastic Composite) tvofenym pfiblizné ze 60 % drevni
hmotou, z 30 % polymerem ve formé vysokohustotniho polyethylenu (HDPE) a z 10 % zlepSujicimi
aditivy. Kompozit byl vyvinut pro zlepSeni vlastnosti dfeva pfi sou€asném zachovani pfirozeného
vzhledu. Na rozdil od dfeva vynika odolnosti proti dfevokaznym houbam, hnilob& a napadeni hmyzem.

Vzhledem k charakteru materialu je zakazano pouzivat plotova prkna jako konstrukéni material (napfr.
na nosné konstrukce), popfipadé jako vyplné v mistech, kde by v pfipadé priirazu plotovych prken hrozil
pad z vysky (napF. vyplné zabradli balkond). Nosnou konstrukci je tfeba FeSit pomoci jinych materialu.
Plotova prkna nebo jejich odfezky nepouZzivejte ani jako podklad pod nosné prvky.

Pfestoze maji plotova prkna ochranu proti UV zafeni, mize dochazet k postupnym zménam barvy
vlivem povétrnostnich podminek, a to kvdli obsahu dfevni hmoty. Barva se ¢asem ustali. Zména barvy
neni vadou.

Plotova prkna jsou urena pro pouZiti v exteriéru. Jejich pouZiti v jinych podminkach konzultujte
s prodejcem nebo vyrobcem.

Vlivem povétrnostnich podminek (zmén teploty a slune¢niho zafeni) mize u plotovych prken dochazet
k drobnym zmé&nam objemu (prkna se mohou roztahovat a smrstovat), proto je nutné pfi montazi
vytvaret dilataéni mezery.

Povrch plotového prkna je v upravach jako hladky (bez brouseni a embosovani), hladky
s embosovanim, brouseny bez embosovani a brouSeny s embosovanim. To vSe bud s jednostrannou
upravou nebo oboustrannou Upravou povrchu. Brousenim prkno ziskava oproti nebrousenému povrchu
svétlejSi barevny odstin.

Embosovani znamena, Ze plotové prkno je opatfeno na povrchu uméle vytvofenym dekorem dfeva
(boky plotového prkna jsou vzdy nebrousené a neembosované). Dekor jednotlivych plotovych prken se
muze liSit. Tim je napodobovana pfirozena pestrost kresby jako u pfirodniho dfeva a tyto rozdily nejsou
vadou vyrobku. Pfi montazi plotovych prken je proto vhodné pro pfirozenéjsi vzhled vedle sebe klast
prkna riznych dekor(.
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Plsobenim povétrnostnich vlivii se embosovany dekor dfeva mize postupné vytracet a v pribéhu
nékolika let maze i zcela vymizet. Tento proces je dan pozvolnym zvétravanim dfevni slozky na povrchu
plotového prkna; jedna se tak o pfirozenou vlastnost vyrobku, ktera neni vadou.

Plotové prkno je pIné probarvené na dany barevny odstin v celém jeho prifezu. Jednotliva plotova prkna
se mohou drobné liSit ve svém barevném povrchovém odstinu. To je dano pfirodni povahou surovin a
jejich vzajemnou reakci pfi jejich zpracovani. Nejedna se o vadu vyrobku. Doporucujeme objednavat
plotova prkna vzdy na cely plot najednou a v pfipadé drobnych barevnych odchylek je vzajemné
promichat. Vliv na vnimani drobnych rozdilG v barvé povrchu ma i instalace plotovych prken v zavislosti
na sméru, v jakém byla brouSena a embosovana. Otocte plotové prkno o 180 stupfit a vnimani
barevného rozdilu v disledku sméru brouSeni a embosovani zmizi.

TECHNICKE INFORMACE O VYROBKU

Rozméry plotového prkna Hmotnost 1 m plotového prkna
(8itka x tloustka x délka)

70x 11 x 4030 mm 0,90 kg
120 x 11 x 4030 mm 1,60 kg
120 x 15 x 4030 mm 2,20 kg

Rozmérova tolerance plotového prkna je £ 2 mm u Sitky, £ 1,5 mm u tloustky a £ 30 mm u délky prkna.

INFORMACE K MONTAZI PLOTOVYCH PRKEN
Plotova prkna montujte na hlinikové nebo ocelové nosniky.

Hmotnost WPC plotovych prken je obecné vy35i nez u béznych plotovek napf. z mékkého dieva (smrk,
modfFin). Toto skute€nost je tedy potfeba zohlednit pfi vytvareni konstrukce plotu.

Maximalni osova vzdalenost mezi nosniky plotovych prken je 800 mm.

Maximalni pfesah volného konce plotového prkna na obou jeho koncich je 150 mm od posledniho mista
uchyceni plotového prkna do nosniku.

Jako spojovaci material doporuujeme pouZzivat vrut, nyt, vratovy Sroub s matici a podloZzkou nebo
samovrtny vrut (TEX).

Otvory pro spojovaci material k uchyceni plotovych prken k nosniku je potfeba pfedvrtat kvuli tepelné
roztaznosti tak, aby otvor byl o min. 1 mm vétsi, nez je primér spojovaciho materialu.

Plotové prkno o Sifi 120 mm pfipevhujte na nosnik vzdy 2 kusy zvoleného spojovaciho materialu. Ten
neumistujte pfili§ blizko k okraji plotového prkna, aby nedoslo k vylomeni hrany prkna. Plotové prkno o

Sifi 70 mm postaci pfipevnit na nosnik 1 kusem spojovaciho materialu.

Kazdé plotové prkno instalujte tak, aby ze vSech jeho stran byla vzdy dilataéni mezera cca 2-3 mm.
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INFORMACE KE SKLADOVANi PLOTOVYCH PRKEN

WPC plotova prkna je tfeba pfi skladovani zejména chranit pfed UV zafenim, které by mohlo zapfi¢init
nesourodou zmeénu barvy. Plotova prkna skladujte mimo pfimé slunecni zafeni zakryta svétlou
neprusvitnou plachtou (idealné UV-nepropustna folie) v suchu vodorovné na rovné ploSe. Zajistéte
vétrani a zabrante zbyteCnému vystaveni vihkosti. Plotova prkna skladujte vZdy v hrani stazena paskou.
Tim zabranite jejich zkfiveni. PfestoZe se jedna o moderni polymer, material si stale zachovava c¢ast
vlastnosti dfeva. Plotova prkna rozbalujte z jejich obalu az bezprostfedné pred jejich instalaci. Nepouzita
prkna neponechavejte volné lezet. Opét je zabalte a stahnéte na nékolika mistech paskou a zakryjte.
Zabranite tak pfipadnému zkrouceni a jiné nezadouci deformaci prken, zplsobené pusobenim
povétrnostnich vlivli na difevni slozku.

OSETRENIi PLOTOVYCH PRKEN PO DOKONCENiI MONTAZE

Po dokonéeni montaze je vhodné plotova prkna omyt vodou. Miizete pouzit napfiklad vysokotlaky Cisti¢
(max. tlak 80 bart) ze vzdalenosti 40 cm. Je tfeba oplachnout prach vznikly pfi montazi plotovych prken,
aby se snizila moznost vzniku vodnich prachovych skvrn. Vzhledem k charakteru materialu je mozné,
Ze béhem prvnich nékolika tydna kvuli UV zafeni a desti prkna nepatrné zméni barvu. Barva se ¢asem
(po 3-4 mésicich od instalace podle povétrnostnich podminek) ustali.

UDRZBA, PREVENTIVNi OPATRENiI A POSTUP PRI ODSTRANOVANI NECISTOT

Obvyklé necistoty Ize odstranit ometenim a oplachnutim vodou, pfipadné kartacovanim mékkym
kartdéem v podélném sméru a oplachnutim. Vodni prachové skvrny vznikaji vypafovanim vody
z povrchu plotového prkna. Tyto skvrny Ize odstranit oplachnutim, pfipadné karta€ovanim mékkym
kartacem v podélném sméru a oplachnutim. Kartaovanim se mlze ménit barva prkna, postupné by se
v8ak méla vlivem povétrnostnich podminek a UV zafeni opét sjednotit.

Neaplikujte rozpoustédla ani fedidla! Nepouzivejte na plotova prkna vosky, oleje, mofidla, laky nebo jiné
podobné prostfedky slouzici k barveni povrchu materialu a jeho povrchové Upravé/ochrané.



